
Een compleet pakket voor kleine reparaties van EPDM daken  en dakgoten

Het pakket bestaat uit:

1 x Zelfklevende EPDM afdichtingsband  ( Formflash of Covertape ) 

1 x Blik EPDM Primer van 100ml.

1 x Rubberkit tbv het rondom afsealen

1 x Aandrukrol hardkunststof

1 x schuurspons Rood

Bekijk productpagina online

Art. nummer Type Afmeting
15003 Covertape 15 x 50mm
15003-1 Covertape 30 x 50mm
15001 Formflash 15 x 50mm
15001-1 Formflash 30 x 50mm

Voorbereiding:
Om een EPDM folie te herstellen die al geruime tijd in gebruik is, wordt aangeraden het 
oppervlak  eerst grondig te reinigen. Schrob het oppervlak eerst met een ruwe borstel 
en warm zeepwater. Reinig vervolgens met zuiver water en droog het oppervlak af met 
schone katoenen doeken.

Verwerkingsrichtlijnen - Binnen 15 minuten aangebracht
Duid de beschadiging onmiddellijk na de vaststelling aan met een witte markeerstift. De herstelling moet 

de randen van de beschadiging met minstens 75 mm overlappen. Rond alle hoeken af met een schaar. 

1. Bepaal de locatie van de beschadiging en maak het gebied goed schoon.

2. Bepaal de omvang van de reparatiepatch en markeer het gebied met een stift of krijtje.

3. Breng de primer aan op de ondergrond met een kwast of schuurspons. 

4. Breng de zelfklevende EPDM rustig aan op het eerder gemarkeerde gebied.

5. Werk de randen af met de Rubber seal kit . 

Voorzorgsmaatregelen mbt tot de Primer

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden. Kan slaperigheid en duizeligheid 

veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Bevat Tolueen en Heptaan.

Bevat Tolueen en Heptaan.

Dat zit zeker dicht

HANDLEIDING

EPDM
REPARATIESET ZELFKLEVEND

Verwerken bij temperaturen 
tussen

5°C en 30°C.

Maak  de zelfklevende 
EPDM eenvoudig op maat 

met een schaar

v v

Jouw dak begint bij Dakenmarkt Vragen of advies?   Tel: 0315-700238



Stap 1 Dak inspecteren en reinigen

Stap 2 Bepaal omvang van de reparatie patch en markeer gebied

Stap 3 Primer op de ondegrond aanbrengen

Stap 4 Zelfklevende reparatie patch aanbrengen

Stap 5 Randen afsealen met kit

Begin met een grondige inspectie van de EPDM dakbedekking om de exacte locatie en aard 
van de schade te bepalen. 

Voordat je begint met repareren is het belangrijk dat de ondergrond goed schoon en droog is. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur water en een schuurspons. Bij achtergebleven EPDM lijm resten 
kun je een EPDM cleaner gebruiken.

Knip een zelfklevende EPDM patch die groot 
genoeg is om de beschadiging te bedekken. 

Advies is om de reparatiepatch circa 7,5cm 
groter te maken dan de beschadiging.
Markeer het gebied waar de patch 
aangebracht gaat worden. Markeer circa 6mm 
voorbij de patch. 

Breng op het gemarkeerde gebied plus circa 
1cm de EPDM primer aan. Breng de primer 
aan met een kwast of schuurspons. 

Laat de primer circa 5 tot 10 minuten 
drogen.

Verwijder de beschermlaag van de 
zelfklevende EPDM. 

Plaats de reparatie patch zorgvuldig op het 
beschadigde gebied inmiddels voorzien van 
primer en druk deze stevig aan met een 
aandrukroller om ervoor te zorgen dat de patch 
goed en gelijkmatig hecht.

Werk de randen altijd af met een rubber seal kit. 
Zo zijn de randen van UV invloed beschermd 
en kan de aangebracht patch rustig 
uitvulkaniseren. Srijk de verse kitranden glad 
met een kitspatel of stukje overgebleven EPDM 
folie.


